QUESTIONS

on the formation of the database of examination materials

for the entrance exams to the doctoral program in the educational program D125 -Production of building materials 
for the 2024-2025 academic year
###001 

Polymer materials
{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.

###002 

Thermal insulation and acoustic materials

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###003 

Decoration materials

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###004 

Polymer building materials. raw materials for manufacturing. methods of obtaining. properties.

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.

###005 

Roofing and waterproof rolling materials

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###006 

Materials based on organic binders. bitumens and degties.

{блок}=1

{источник}= петренко в.в., гречанников г.с. строительные материалы и конструкции. курс лекций/ под общей редакцией узунова в.н.- симферополь, уэу, 2004 г.

###007 

Acoustic sound absorbing materials.

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.

###008 

Thermal insulating materials. general information.

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###009 

Precast concrete

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###010 

Physical and mechanical properties of materials

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###011 

Properties and quality indicators of building materials. Standardization and quality management.

{Блок}=1

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###012 

Materials and products from rocks
{Блок}=1

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.

###013 (question number)

Features of the impact of aggressive media on concrete and reinforced concrete
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete

###014 (question number)

Hydro -mechanical processes in технологии construction materials technology. Basic processes.

{Block}=2

{Source}= Popov K. N., Kaddo M. B., Kulkov O. V. Quality assessment of building materials.
###015 (question number)

Types of concrete corrosion in a liquid aggressive environment
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###016 (question number)

Predicting the depth of concrete failure during corrosion
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###017 (question number)

Effect of temperature on concrete hardening
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###018 (question number)

Main provisions of the unified methodology for determining the composition of concrete
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###019 (question number)

Calculation of the composition of heavy concrete. Determination of the composition of concrete with a chemical additive
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###020 (question number)

Design of high-strength concrete of a new generation.
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###021

Features of the construction of buildings and structures from aerated concrete.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###022

Advanced cellular concrete.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###023

Properties and structure of foam concrete.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###024

Aerated concrete classification

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###025

Aerated concrete mixture preparation.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###026

Preparation of aerated concrete mix with coarse aggregate

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###027

Features of thermal analysis methods

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###028

Thermogram concept. Thermal effects?

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###029

What properties and advantages does aerated concrete have?

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###030

Large-sized aerated concrete products?

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###031 

Effect of a strengthening additive in composite materials
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###032 

Hardeners used for curing furan resins
{Блок}=2

{Источник}= 

###033

Applications of polyester composites
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###034

Influence of modifying additives in the composition of polyester resins
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###035

Technology for the production of phenol-formaldehyde resins
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###036

Research on the use of technogenic raw materials in the production of ceramic materials
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###037

Main trends and prospects for the use of technogenic raw materials in the production of ceramic materials
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###038

Waste from mineral wool production

{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###039

Investigation of the rheological properties of clay materials of various chemical and mineralogical composition
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###040

Optimization of the compositions of ceramic mixes for the production of bricks in terms of physical and mechanical parameters using a bead
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.
###041 (question number)

Investigation of the transformation of iron at different temperatures of brick firing. 

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###042 (question number)

Phase transformations at different temperatures of brick firing

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###043 (question number)

Study by the method of local X-ray spectral analysis of a section of the mullitized phase of a ceramic brick. 

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###044 (question number)

Thermal study of ceramic materials.

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###045 (question number)

Research of the glaze formation mechanism in the process of firing glazed bricks. 

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###046 (question number)

Resource-saving brick production technology.  

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###047 (question number)

Resource-saving ceramic brick production technology

{Block}=2

{Source}= Lyamin V. N., Gorbovets M. N., Bykhovsky I. I., etc. Construction machines: Handbook Vol. 2. - M. Mashinostroenie.-1991.

###048 (question number)

Investigation of the porosity structure of bricks made of optimal compositions with mineral wool waste at different firing temperatures

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###049 (question number)

Effect of phase composition on frost resistance of ceramic bricks

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###050 (question number)

Investigation of the composition of the gaseous medium during brick firing

{Block}=2

{Source}= Physico-chemical processes in the molding, drying and roasting of ceramic bricks and acid-resistant materials: Monograph / E. S. Abdrakhimova, A. A. Brown, V. Z. Abdrakhimov, O. V. Pomiluikov, S. P. Kaleychik; Samara State Arch.- building it. univ. Samara, 2005. 166 p.

QUESTIONS

on the formation of the database of examination materials

for the entrance exams to the doctoral program in the educational program D125 -Production of building materials 

for the 2024-2025 academic year
Questions about the second block

###001 

Roofing and waterproof rolling materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###002 

Thermal insulation and acoustic materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###003 

Decoration Materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###004 

Polymer building materials. raw materials for manufacturing. methods of obtaining. properties.

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.

###005 

Polymer materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###006

Materials based on organic binders. bitumens and degties.

{Блок}=2

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.

###007

Acoustic sound absorbing materials.

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.

###008

Thermal insulating materials. general information.

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###009

Precast concrete

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###010

Physical and mechanical properties of materials
{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###011 (question number)

Characteristics
of industrial
waste
and
directions
of its use
in the construction industry.

{Block}=2

{Source}= Popov K. N., Kaddo M. B., Kulkov O. V. Quality assessment of building materials.
###012 (question number)

Mechanical
processes
in
технологии
construction
materials technology.

Basic patterns.

{Block}=2

{Source}= Mikulsky V. G., Sakharov G. P. et al. Stroitel'nye materialy: Uchebnoe izdanie [Building Materials: A textbook], Moscow: Publishing House of the Russian Academy of Sciences, 2007, 520 p.
###013 (question number)

Features of the impact of aggressive media on concrete and reinforced concrete
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete

###014 (question number)

Hydro -mechanical processes in технологии construction materials technology. Basic processes.

{Block}=2

{Source}= Popov K. N., Kaddo M. B., Kulkov O. V. Quality assessment of building materials.
###015 (question number)

Types of concrete corrosion in a liquid aggressive environment
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###016 (question number)

Predicting the depth of concrete failure during corrosion
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###017 (question number)

Effect of temperature on concrete hardening
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###018 (question number)

Main provisions of the unified methodology for determining the composition of concrete
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###019 (question number)

Calculation of the composition of heavy concrete. Determination of the composition of concrete with a chemical additive
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###020 (question number)

Design of high-strength concrete of a new generation.
{Block}=2

{Source}= Bazhenov Yu. M. Technology of concrete
###021

Features of the construction of buildings and structures from aerated concrete.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###022

Advanced cellular concrete.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###023

Properties and structure of foam concrete.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###024

Aerated concrete classification

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###025

Aerated concrete mixture preparation.

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###026

Preparation of aerated concrete mix with coarse aggregate

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###027

Features of thermal analysis methods

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###028

Thermogram concept. Thermal effects?

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###029

What properties and advantages does aerated concrete have?

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###030

Large-sized aerated concrete products?

{Блок}=2

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###031 

Effect of a strengthening additive in composite materials
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###032 

Hardeners used for curing furan resins
{Блок}=2

{Источник}= 

###033

Applications of polyester composites
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###034

Influence of modifying additives in the composition of polyester resins
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###035

Technology for the production of phenol-formaldehyde resins
{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###036

Research on the use of technogenic raw materials in the production of ceramic materials

{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###037

Main trends and prospects for the use of technogenic raw materials in the production of ceramic materials

{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###038

Waste from mineral wool production

{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###039

Investigation of the rheological properties of clay materials of various chemical and mineralogical composition

{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###040

Optimization of the compositions of ceramic mixes for the production of bricks in terms of physical and mechanical parameters using a bead

{Блок}=2

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.
###041 (question number)

Investigation of the transformation of iron at different temperatures of brick firing. 

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###042 (question number)

Phase transformations at different temperatures of brick firing

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###043 (question number)

Study by the method of local X-ray spectral analysis of a section of the mullitized phase of a ceramic brick. 

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###044 (question number)

Thermal study of ceramic materials.

{Block}=2

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###045 (question number)

Research of the glaze formation mechanism in the process of firing glazed bricks. 

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###046 (question number)

Resource-saving brick production technology.  

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###047 (question number)

Resource-saving ceramic brick production technology

{Block}=2

{Source}= Lyamin V. N., Gorbovets M. N., Bykhovsky I. I., etc. Construction machines: Handbook Vol. 2. - M. Mashinostroenie.-1991.

###048 (question number)

Investigation of the porosity structure of bricks made of optimal compositions with mineral wool waste at different firing temperatures

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###049 (question number)

Effect of phase composition on frost resistance of ceramic bricks

{Block}=2

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###050 (question number)

Investigation of the composition of the gaseous medium during brick firing

{Block}=2

{Source}= Physico-chemical processes in the molding, drying and roasting of ceramic bricks and acid-resistant materials: Monograph / E. S. Abdrakhimova, A. A. Brown, V. Z. Abdrakhimov, O. V. Pomiluikov, S. P. Kaleychik; Samara State Arch.- building it. univ. Samara, 2005. 166 p.
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###001 

Polymer materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###002 

Thermal insulation and acoustic materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###003 

Decoration Materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###004 

Polymer building materials. raw materials for manufacturing. methods of obtaining. properties.

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.

###005 

Roofing and waterproof rolling materials

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###006

Materials based on organic binders. bitumens and degties.

{Блок}=2

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.

###007

Acoustic sound absorbing materials.

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.

###008

Thermal insulating materials. general information.

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###009

Precast concrete

{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###010

Physical and mechanical properties of materials
{Блок}=2

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###011 (question number)

Characteristics
of industrial
waste
and
directions
of its use
in the construction industry.

{Block}=2

{Source}= Popov K. N., Kaddo M. B., Kulkov O. V. Quality assessment of building materials.
###012

Mechanical
processes
in
construction
materials technology.

Basic patterns.

{Block}=2

{Source}= Mikulsky V. G., Sakharov G. P. et al. Stroitel'nye materialy: Uchebnoe izdanie [Building Materials: A textbook], Moscow: Publishing House of the Russian Academy of Sciences, 2007, 520 p.
###013 

Forest materials

{Блок}=1

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###014 

Ceramic materials and products
{Блок}=1

{Источник}= Станевич, В.Т. Строительная керамика: учеб.пособие / В.Т. Станевич. - Павлодар : Кереку, 2008. - 96 с.

###015 

Glass and glassware

{Блок}=1

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.
###016

Inorganic binders

{Блок}=1

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###017

Concrete. Reinforced concrete

{Блок}=1

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.
###018

Building mortars

{Блок}=1

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.
###019

Artificial stone materials

{Блок}=1

{Источник}= Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Рахимов В.В., Куприянов В.Н. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебн. Издание.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов (изд. АСВ) , 2004 г.
###020

Organic binders and products based on them

{Блок}=1

{Источник}= Петренко В.В., Гречанников Г.С. Строительные материалы и конструкции. Курс лекций/ Под общей редакцией Узунова В.Н.- Симферополь, УЭУ, 2004 г.

###021

Classification of building materials and products by purpose.

{блок}=1

{источник}= петренко в.в., гречанников г.с. строительные материалы и конструкции. курс лекций/ под общей редакцией узунова в.н.- симферополь, уэу, 2004 г.
###022

Concrete. general information.

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###023

Properties of concrete. mixture properties.

{блок}=1

{источник}= микульский в.г., горчаков г.и., рахимов в.в., куприянов в.н. и др. строительные материалы (материаловедение. строительные материалы): учебн. издание.- м.: издательство ассоциации строительных вузов (изд. асв) , 2004 г.
###024

Building solutions. classification

{блок}=1

{источник}= петренко в.в., гречанников г.с. строительные материалы и конструкции. курс лекций/ под общей редакцией узунова в.н.- симферополь, уэу, 2004 г.

###025

Natural stone materials. minerals.

{блок}=1

{источник}= петренко в.в., гречанников г.с. строительные материалы и конструкции. курс лекций/ под общей редакцией узунова в.н.- симферополь, уэу, 2004 г.
###026

Autoclaving of products

{Блок}=1

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###027

Aerated concrete hardening

{Блок}=1

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###028

Technology and properties of aerated concrete

{Блок}=1

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###029

Modern technology of aerated concrete

{Блок}=1

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###030

The structure of aerated concrete.

{Блок}=1

{Источник}= Ахметов А.Р. Технология и свойства ячеистого бетона: учебное пособие // Респуб. издат. кабинет по учебной и методической литературе Министерства народного образования Республики Казахстан. – Алма-Ата, 1992. - 212 с.

###031 

Formation of the composite microstructure
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###032 

Formation of the composite mаcrostructure
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###033

The nature of the strength of the adhesive interaction of composite materials
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###034

Mechanism of adhesive interaction of composite materials
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###035

Classification of composite materials by structural characteristics
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###036

Signs of rational technology of composite materials
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###037

Methods for optimizing the properties of filled compositions
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###038

Properties and features of concrete polymers
{Блок}=1

{Источник}= Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства: Учеб. пособие для строит. технол. спец. вузов,Уфа:ТАУ, 2001, 168 с.

###039

Basic principles of modern technologies for the preparation of composite building materials
{Блок}=1

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.

###0040

Classification of composite materials

{Блок}=1

{Источник}= В.А. Худяков, А.П. Прошин, C.H. Кислицына. Современные композиционные строительные материалы: Учебное  пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. - 144 с.
###041 (question number)

Clay raw materials for the production of building materials, formation, features of chemical and mineralogical compositions, technological features.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###042 (question number)

Technological lines for the production of wall ceramic products. The main changes in technology. List the types of equipment used in the production of ceramic bricks.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###043 (question number)

Chemical-resistant ceramic materials. Acid-resistant materials. Classification, nomenclature, and technical properties.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###044 (question number)

Shungisite, azerite, thermolite, expanded perlite. Production features.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###045 (question number)

The main types of ceramic tiles and their requirements. Modern production. Advantages of ceramic tiles.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###046 (question number)

Production of aggloporite.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###047 (question number)

Production of porous firing aggregates from waste.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###048 (question number)

Preparation and storage of clay materials. Preparation of the charge, molding, drying and firing of bricks.

{Block}=1

{Source}= Technology of wall ceramics: a textbook for students. S. A. Montaev, N. B. Adilova, B. T. Shakeshev [et al.]. - Uralsk : WKATU named after Zhangir Khan, 2016.

###049 (question number)

The process of pressing porcelain tiles. Development of the technological mode of firing.

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010

###050 (question number)

Preparation and storage of clay materials

{Block}=1

{Source}= Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S., Denisov D. Yu. Ceramic building materials. SGASU. -2010
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